Praparation von CulnS,-Schichten durch reaktives Magnetronsputtern:
Einfluss der Teilchenenergie auf Morphologie und elektrische und optische
Eigenschaften
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Stationare Sputteranlage
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Prinzipiell eignet sich reaktives Magnetronsputtern zur Herstellung von CIS-Solarzellen
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