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Hagen Hildebrand

Wachstum von
GaAs-ZnAs-

Mischkristallen

Kühn, Neels

Volker Gottschalch

Ätzuntersuchungen
an

Verneuilspinellen

Butter

Marion Gottschalch

Beitrag zur
Realstrukturuntersu-
chung von GaAs

Voigt, Neels

Wolfgang
Falkenberg

N/A
 

Sieler, Schreiter

Rolf Arnold

Die hydraulische Er-
härtung von Calcium-
aluminatsilikatgläsern

N/A 19
6
9 Bärbel Schubert

Synthese & Analyse
von Hydratphasen

der Zemente

Schreiter, Neels

Manuela Schilbach

Herstellung & Synthese 
von

Niobaten & Tantalaten

Neels, Voigt

Achim Paul

Züchtung & piezoelekt-
rische Anwendung von 

LiGaO2 -Einkristallen

Neels

Bärbel
Müller

N/A
 

Gerhild Lenicker

Schmelzflußelektrolyse
im System

Na2WO4 -WO3 -NaCl

Neels

Sabine Fabian

Realstruktur
von GaAs

an {110}-Flächen

Neels

Barbara Bufe

Kristallchemie zwischen 
Dicalciumsilikat,

Monticellit & Merwinit

Schreiter, Neels

Peter Bornmann

Röntgenographische Unter-
suchungen an Molekular-

sieb-Katalysatoren

Neels, Richter 19
67

Fritz Lösche

Braunkohle-
lagerstätten

Neels, Schreiter

Bernd Schumann

Studien zum Einsatz
des Lang-Verfahrens an

III/V -Verbindungen

Neels, Schulz

Christine
Nagel

N/A
 

Christine Mecke

Nachweis von speziel-
len Epitaxiebaufehlern

in GaAs-Schichten

Kühn, Neels

Angela Kai

Züchtung von SbSJ-
Einkristallen nach dem 
Bridgeman-Verfahren

Neels, Schmitz

Katrin Hagelganz

Versetzungsdichten an 
GaAs- und Mischkristall-

Epitaxieschichten

Butter, Jacobs

Renate Göhler

Ätzverhalten von GaAs 
unter spezieller Berück-

sichtigung d. Ätzpolierens

Schreiter

Roland Gast

GaAs-Epitaxieschichten 
nach der

Sandwich-Methode

Neels, Schulz

Carla Friedrich

Granulate (Prills) und 
erstarrte Schmelzen von 

Ammoniumnitrat

Schreiter, Jubelt

Wolfram Franke

Dynamische
Korrosionsprüfung

von ff-Material

Schreiter

Sonja Borvitz

Einkristallines GaP
durch

chemisches Ätzen

Kühn, Neels 19
70

Waltraud Topp

Züchtung und
Untersuchung von
SbSJ-Einkristallen

Schmitz, Neels

Rosemarie Rößner

Züchtung und
Untersuchung von
SbSJ-Einkristallen

Schmitz, Neels

Hans Hottmann

Züchtung und
Untersuchung von
SbSJ-Einkristallen

Schmitz, Neels

Helga Müller-Molenar

Mischkristallreihe
Gehlenit-Akermanit

und Endglieder

Schreiter, Neels

Wolfgang Masche

Reaktionsprodukte von 
AlAs bzw. GaxAl1-xAs 
durch chem. Transport

Kühn, Neels

H. Dieter Kürsten

Gadoliniummolybdat-
Einkristalle nach dem 
Czochralski-Verfahren

Kühn

Jutta Stachowiak

Realstrukturanalyse von 
GaAs-Einkristallen mit 

der Lang-Methode

Schulz

Anola Seifert

Untersuchungen
an

Bentoniten

Schreiter

Reinhard
Sarodnik

N/A
 

Manfred Ritschel

Vergleiche
von epitaktischen

Halbleiterschichten

Neels, Schulz

Peter Reusche

Inhomogenitäten in
synthetischen

Flußspatkristallen

Reimann, Gülzow, Kotitz

Annelie Reißmann

Epitaxieschichten
als Kontakte für
Gunnelemente

N/A

Monika Naumann

GaAs-
Liquidphasen-

epitaxie

Schulz, Wienhold

Christine Liebler

Herstellung
von

SiO2 -Schichten

Schulz, Fischer

Albrecht
Leonard

N/A
 

Brunhild Kühne

Eignungsuntersuchungen 
an hochkieselsäurehalti-
gen Rohstoffen d. DDR

Neels, Schulz

Karin Kretzschmar

Verhalten der Phasen 
in Siemens-Martin-

Schlacken

Schreiter, Bluhm

Barbara
Kämmler

N/A
 

Thomas Hinze

Übertragung bewußt 
gestalteter GaAs-Quellen 

auf GaAs-Substrate

Neels. Schulz

Klaus Buchheiser

Studienabschluss ohne 
Diplomarbeit

(Direktpromotion über 
Forschungsstudium) 19

71

Bernd Naumann

Kristallisation von
Ga1-xAlxAs aus 

Galliumschmelzen

Neels, Kühn

Elke Bachmann

Kristallisation von
Ga1-xAlxAs aus 

Galliumschmelzen

Neels, Kühn

Christine
Ebert

N/A
 19

72

Helene Schwarz

Golddotierte
Silberchlorid-
einkristalle 

Neels, Schmitz, John

Brigitte Schott

Zum Ätzverhalten
von

Mg-Al-Spinellen

Schreiter

Ingrid Richter

Darstellung von ZnSiP2 
mittels

Gasphasentransports

Kühn, Winkler

Martin Lilie

Mineralbestand von
Ring- & Ansatzproben in 
einem Zementdrahtofen

Schreiter, Bluhm

Jutta Krause

Korrelation zwischen 
Oberflächenmorphologie-

untersuchungen

Neels, Schulz

Inge Kornagel

Kristallwachstum
von
LiJO3

Neels, Kühmstedt

Bernd Kaufhold

Tribochemisch im
Desintegrator

aktiviertes Silikalzit

Neels, Steinike

Hannelore Herda

Züchtung von ZnSiP2 
aus

Zn-S-Lösungen

Kühn, Buhrig

Lutz Grau

Ätzuntersuchungen an 
(111)-Flächen von

Ga1-xAlxAs-Kristallen

Neels, Kühn

Wolfgang Faust

Röntgenographische 
Untersuchungen an
Al/V-Verbindungen 

Neels, Kühn

Bettina Landrock

Ätzen von GaAs und 
epitaktische Abschei-

dung von GaAs

Schreiter

Angelika Faust

Ätzen von GaAs und 
epitaktische Abschei-

dung von GaAs

Schreiter

Monika Bohnert

Befestigung von Si-Plätt-
chen auf metallischen 
Trägern + Alterung

Passauer

Maria
Schulz

N/A
 

Sabine Stelzner

Mineralparagenesen 
dolomitisierter

Kalzite

Neels, Jubelt

Jürgen Schmücker

Kristallzüchtung von
Al-reichen AlGaAs nach 
der Czochralskimethode

Kühn

Petra Rühling

Realstruktur von III/V-
Material mit Infrarot-

Durchstrahlmikroskopie

Neels, Schulz

Helgard Rothe

Darstellung und
Untersuchung der

Phosphide von Zn & B 

Neels, Kühn

Peter
Poschmann

Zementklinker-
anschliffe

Schreiter, Lorenz

Astrid Poguntke

Einfluß von Dotierungs-
elementen auf die Real-

struktur von ZnSiP2

N/A

Jürgen Penndorf

Epitaktische Abscheidung 
von In1-xGaxP auf GaAs-Sub-
straten aus der Gasphase

Neels, Schulz, Wienhold

Udo Peckruhn

Einfluß von Kühlung auf
Phasen und Gefüge der 
Portlandzementklinker

Schreiter, Bluhm

Gisela Pechstein

Zur Züchtung von 
Al2O3 -Plättchen aus der 

PbF2 -Schmelzlösung

Neels, Butter, Seifert

Nora Pätzke

Kontraststeigerung in 
Gefügen von Erzen und 
technischen Gesteinen

Schreiter

Walter Nitzsche

IR-Durchstrahlung
und Untersuchung an

GaAs-Einkristallen

N/A

Reinhardt Näther

Einfluß von Aus-
scheidungen in einer

CuCr-Legierung

Klimanek, Oettel

Peter Lohse

Oberflächenerosion von 
einkristallinem GaAs beim 
Erhitzen in H2 -Atmosphäre 

Butter, Jacobs

Thomas Loest

Probleme bei der
Aktivierung von

Braunkohlefilteraschen

Neels, Schreiter

Volker
Kunze

Magnesia-
chromerzsteine

Schreiter

Matthias Götz

Fremdphasengehalt
technischer Calciumhalo-

phosphatleuchtstoffe

Neels, Brand

Reinhard Findeisen

Silberchlorid- und
Silberbromid-
einkristalle

Neels, Schmitz, John

Rudolf Naumann

Schmelz-
gegossener

Zirkon-Korund-Stein

Schreiter, Kunze

Thomas Mäder

Röntgenographische 
Untersuchungen an
III/V -Mischkristallen

Neels, Schmitz

Rosemarie Lauschke

Züchtung & Eigenschaften 
von Periklas-Einkristallen 

(Literaturstudie)
Schreiter

Carla Kubbe

Kornformanalyse 
von mechanisch be-
arbeitetem Quarz

Steinike

Regina Kolbe

Bis-Chelate von Pt & Pd 
an Monoalkyläthern des 
cis-Äthylen-1,2-dithiols

Sieler

Barbara Hufnagel

Randlinienmethodische 
Benetzungsuntersuchungen 

an diversen Substraten 

Butter, Gottschalch

Hans-Joachim Höbler

Abscheidungsbedingungen 
von GaAs im stationären 
Liquidepitaxieverfahren

Kühn, Sutter

Isolde Grafe

Chemie von
Ausgangssubstanzen
für III/V-Halbleiter

Neels, Streubel

Wolfgang Goldstein

Realstruktur von
GaP-Liquid-

epitaxieschichten

Neels, Schulz

Annerose Goldstein

Abschluss als
Hochschul-Kristallographin 

ohne Diplom
 

Wolfgang Burkhardt

TEM-Untersuchungen
an

III/V-Kristallen

Kühn, Tempel

Marion Bertram

Untersuchungen zur
Oberflächenoxidation

an GaAs

Neels, Schulz

Ullrich Baake

Verhalten von
Zumahlstoffen beim
Hydratationsprozeß

Schreiter, Bluhm 19
73

Ingrid Ulbricht

Lichtmikroskopische Ge-
fügeuntersuchungen an 
Kalkammonsalpeterprills

Neels, Jubelt

Rainer Strobel

Si-Epitaxieschichten
auf Silizium durch

Silanpyrolyse

Schreiter

Martina Osterland

Melilith-Mischkristalle
im System Gehlenit-

Akermanit-Natriummelilith

Schreiter

Detlef Malige

Zur
Strukturstabilität

von CdO

Neels, Kühn

Barbara Malige

Heteroliquidepitaxie an 
III/V -Verbindungen und 

deren Mischkristallen

Neels, Butter

Dieter Lutz

Untersuchung zur
Züchtung großer Zeolith-
kristalle — NaA & NaX

N/A

Knut Löschke

Ellipsometrie zur
Oxydation von GaAs-
Einkristalloberflächen

Neels, Kühn

Guntram Lemke

Hoch Si-dotierte
Ga1-xAlxAs-

Epitaxieschichten

Kühn

Renate
Kalauch

N/A
 

Sabine Geserick

Präparation eutektischer 
Cd-Zn-Heterokristalle für 

ELMI-Durchstrahlung

Schneider, Stachowiak

Günter Fitzl

Röntgenkristallstruktur-
analyse an Komplexen mit 
1,3 Dicarbonylliganden

Sieler, Kaiser 19
74

Gerald Wagner

Abscheidung von GaAsP-
Schichten mittels

Gasphasentransports

Neels, Schulz, Nicolaus

Angelika Skrzipczyk

Zur Kristallisation
von Harnsteinen
(Literaturstudie)
Neels, Schmitz

Renate Riedel

Ferrochromschlacke 
und deren Einsatz
in Forsteritsteinen

Schreiter

Harald Rentsch

Untersuchungen von 
Schmelzdiagrammen der 

Art III/V1/V2 -Metallen

Kühn, Leonhardt

Martina Reichel

Epitaktische
Ga-As-P-Schichten

aus der Zinnschmelze

Neels, Butter, Gottschalch

Detlef Poppendieck

Realstruktur von kleinen 
Rhomboederflächen an 
synth. Quarzkristallen

Neels, Christoph

Gabriele Schwartze

Liquidphasenepitaktische 
Abscheidung von In1-xGaxP 

durch Abkühlverfahren

Kühn

Yvonne Leipert

Melilithmischkristalle im 
System Gehlenit-

Akermanit-Natriummelilith

Schreiter, Andrehs

Christel Krause

Einbau von Ge in GaAs-
Homoepitaxieschichten 

bei der Züchtung

Butter, Jacobs

Christel Herrmann

Untersuchungen an Zwil-
lingen und zur Krümmung 

von GaP-Schichten

Schumann

Erika Broosch

Anodische Oxydation 
von GaAs-Einkristall-

oberflächen 

Kühn, Löschke

Regina Brockhaus

Abdünnungsapparatur 
zur Herstellung dünner 

Folien von GaP

Tempel, Peter

Eva-Marie Berger

Züchtung großer
Zeolithkristalle der Typen 

NaA und NaX

Schmitz 19
75

Ingrid Zieger

TEM an binären und
ternären Halbleiter-

verbindungen

Klimanek, Götz

Ute Weigel

Elektronenstrahlmikro-
analyseuntersuchungen an 
GaxIn1-xP und Ga1-xAlxP

Neels, Steubel, Kühn

Ursula Walter

Morphologie und Struktur 
von Galliumnitrid-
epitaxieschichten

Neels, Tempel, Seifert

Ursula
Stenkewitz

N/A
 

Evelin Seifert

Rolle des MgO
im Rohmehl auf die PZ-
Klinkerphasenbildung

Schreiter, Bluhm

Joachim Schal

Züchtung von
α-Korundkristallen aus

der Schmelzlösung

Neels, Butter, Gottschalch

Michael Schaaf

Untersuchung
der Realstruktur von

III/V -Halbleitern

Neels, Schumann

Wolfram Hohnstädter

Chemischer Transport
von CuGaS2
und CuAlS2

Kühn 19
7
7 Barbara Scholze

Realstrukturuntersuchung 
an III/V -Anpassungs-

schichten

Butter, Gottschalch

Steffen Sachsenröder

Melilithhaltige Keramik
auf der Basis von

Phosphorofenschlacke

Schreiter, Böhme

Wolfgang Möller

EMPA-Untersuchungen 
an CuInSe2 und
CuGa1-xInxSe2

Kühn

Gerhard Gräfe

Züchtung von CuGaS2 
durch chemischen 

Transport

Kühn

Bernhard Glotzbach

Struktur und Stabilität 
von

Melilithmischkristallen

Schreiter

Christian Georgi

Darstellung und Charak-
terisierung von CuInSe2 -

Aufdampfschichten

Kühn

Werner Gebauer

Festkörpersynthese von
Anorthit aus Kreide,

Kaolin und Ton

Schreiter

Klaus-Dieter Brühl

Intensitäts-Temperaturkur-
ven an Melilithgläsern

und Schlacken

Schreiter, Andrehs

Birgit Bobert

Realstruktur von
Ga1-xInxAs- & Ga1-xInxP-

Epitaxieschichten

Tempel

Regine Bloßfeld

Melilithhaltige Keramik 
auf der Grundlage

glasiger Kupferschlacke

Schreiter, Andrehs 19
76

Elvira Feher

Melilithmischkristalle im 
System Gehlenit-

Akermanit-Natriummelilith

Schreiter

Andreas Feher

Melilithmischkristalle im 
System Gehlenit-

Akermanit-Natriummelilith

Schreiter

Michael Werner

Melilithmischkristalle im 
System Gehlenit-

Akermanit-Natriummelilith

Schreiter

19
81

Gert Teichert

Massendichteuntersuchung 
v. Realstrukturveränderung 
in Melilithgläsern & GaP

Paufler

Renate Strohmann

Schmelzmischkristall im 
System Gehlenit-

Akermanit-Natriummelilith

Schreiter

Michael Fricke

Kristallproben nahe
der Zusammensetzung

CuInSe2

Kühn

Undine Boehnke

Voruntersuchungen 
zum Phasenbestand 
des Systems Cu-In-Se

Kühn

Olaf Boehnke

Untersuchungen zur 
Plastizität von GaP-

Einkristallen

Paufler 19
8
0 Roland Meister

Chemischer Transport 
von Verbindungen des 

Systems Cu-In-Se

Kühn

Astrid Kramer

Ultramikroskopie und Span-
nungsdoppelbrechung bei 

Versetzungen in GaP

Paufler, Löschke

Karin Kolb

Strukturuntersuchungen 
an CuInSe2 -

Aufdampfschichten

Kühn

Gudrun Kissinger

Charakterisierung
definierter ternärer

Melilithmischkristalle

Schreiter

Petra Höhne

Gehlenit-Natrium-
melilith und Akermanit-

Natriummelilith

Schreiter

Evelin Hodek

Messplatz zur Bestim-
mung der Massendichte 
mittels Auftriebsmethode

Paufler, Schreiter

Marlies Erbse

Erstes Wachstum von 
Quarz auf

Basiskeimplatten

Paufler, Christoph 19
79

Gudrun Schellenberg

Anodische
Oxydation von
GaAs und GaP

Kühn, Löschke 19
78

Andreas Liebschner

Melilithhaltige Keramik auf 
der Grundlage von

Phosphorofenschlacke u.a.

Böhme, Schreiter

Carola Klimm

Temperatur-
untersuchungen

an CuInSe2

Kühn

Klaus-Jürgen Hünger

Phasendiagnose von
Monticellit, Merwinit

und Pyroxen

Schreiter

Andreas Ertel

Plastische Deformation 
von GaP-Einkristallen 
durch Kompression

Paufler

Kerstin Dörner

Bildung des Spinellmisch-
kristalls zu (Cr0,6Fe1,4 )O4

im Glasurpigment

Schreiter 19
82

Gernot Zahn

Röntgenstrahlinterferen-
zen im Homogenitätsbe-

reich von CuInSe2

Paufler, Schmitz

Andreas Zahn

Untersuchungen 
an metallurgischen 

Schlacken

Schreiter

Reingard Roßberg

Hochtemperatur-
verhalten im System 
Bentonit-Quarzsand

Schreiter

Birgit Reiss

Gehlenit-
Akermanit-

Natriummelilith

Schreiter

Frank Richter

Aufbau und Erprobung 
eines

Dämpfungsmessplatzes

Paufler

Annett Richter

Röntgenkristall-
strukturanalyse an 

Benzazarsol

Sieler, Richter

Dieter Oppermann

Kristallisation von
CuInSe2 mit dem

Bridgemanverfahren

Kühn

Petra Lang

Vibrationszerklei-
nerung von GaAs 

und CuInSe2

Kühn

Gert Klöß

Massendichtemessungen 
& Kosseluntersuchungen 

zur Realstruktur

Paufler

Bernd Hintze

Thermischer Ausdeh-
nungskoeffizient von 
CuInSe2 und CuInTe2

Kühn

Wolfgang Einert

Synthese und
Charakterisierung 

von LiInSe2

Kühn

Sigrun Behrens

Röntgenographische 
Charakterisierung von 

Melilithen

Schreiter

19
8
4 Annette Setzer

Untersuchungen
zum Bruch beim

Bondvorgang an GaAs

Paufler

Anette Steffen

Untersuchungen 
an

Stahlschlacken

Schreiter

Wolfram Kurps

Fotoätzen von GaAs-
Substraten und ELPE-

Schichten

Paufler, Kühn

Sigrid Kauter

Abscheidung von
Erdalkalifluoridschichten 

auf GaAs-Substraten

Kühn, Schumann

Andreas Höpner

Einfluß der Versetzungen 
auf den elektrischen Wider-
stand von GaP- und GaAs

Paufler

Detlef Henschel

Plastische Deformation 
von

GaP-Einkristallen

Paufler

Anett Müller

Phosphor-
ofenschlacke

Schreiter, Böhme

Frank Fichtner

Synthese von ternären 
Spinellmischkristallen in 

ZnFe2O4 -ZnCr2O4 -ZnAl2O4

Schreiter

Jörg Dietrich

Das Cu-In-reiche Gebiet
des ternären Systems

Cu-In-Se

Kühn

Katrin Boyde

Strukturanalyse an
NaA-Zeolith und Mg2+ -

ausgetauschten A-Zeolithen

Schmitz, Paufler 19
8
3 Jürgen Wollweber

Synthese und
Charakterisierung von
Cu-In-Se-Verbindungen

Kühn

Peter Möck

Kristallstruktur von
Bis(1-pyrolidyl-3-enzoyl-

thioureato)quecksilber II ...

Sieler

Holger Klose

Synthese und Grund-
charakterisierung
von CuxLi1-xInSe2

Kühn

Gudrun Klose

Voruntersuchungen an 
Mg2+ -ausgetauschten

A-Zeolithen

Paufler, Schmitz

Detlef Klimm

Innere
Reibung
von GaP

Paufler

André Dreilich

Strukturierung von
InS-CaInAsP-InP

Schichtkombinationen

Kühn, Gottschalch

Kerstin Dischereit

Einfluß von Zuschlägen
auf die Kristallisation aus 
der Phosphorofenschlacke

Schreiter, Böhme

Beate Blaschej

Massendichtebestimmungen 
an Halbleitern mit

diamantähnlicher Struktur 

Paufler, Klöß 19
85

Andreas Schmidt

Ortho- und Metasilikate
über Festkörperreaktionen 

aus der Gasphase

Schreiter, Böhme, Zahn

Peter Rotsch

Defektstruktur
von
GaP

Paufler

Udo Retzlaff

Plastische Verformung von 
LEC-GaP durch Biegung und 

Kompression

Paufler

Elke Pirl

Li-III/VI -Verbindungen
im

Hochtemperaturbereich

Kühn, Nowak

Thomas Philipp

Einfluß der Versetzungen
auf den elektrischen Wider-
stand von GaP-Einkristallen

Paufler

Michael Lux

Dotierungsverhalten von
Te und Zn bei der
Epitaxie von GaAs

Kühn

Jörg Keyn

Konstitution und
Entstehungsbedingungen 
von Braunkohlefilterasche

Schreiter

Petra Grüneberg

Mg2+ - und Ba2+ -
ausgetauschte
NaA-Zeolithe

Schmitz

Bernd Greuling

Untersuchungen zum 
p-T-x-Diagramm von 

CuInSe2 -LiInSe2

Kühn

Werner Gasch

CaxSr1-xF2 und BaxCa1-xF2 
auf (100)- und (111)-
orientiertem GaAs

Kühn, Schmitz

Jörg Adler

Kristallstruktur
der Farbkörper-

spinelle

Schreiter

Katrin Große

Defektstruktur von ein-
achsig komprimierten 

GaAs:Te-Kristallen

Kühn

Heike Eickhoff

Farbkörper-Fritte-
Glasur-System für 
Porzellanglasuren

Schreiter

Kirsten Böhm

Lichtabhängigkeit der
mechanischen Dämpfung 
in GaP & GaAs-Kristallen

Paufler, Klimm 19
87

Kirstin Näser

Zn-Diffusion in GaAs & InP 
mit der halbgeschlossenen 

Diffusionsmethode

Kühn

Bianca Kunz

Plastische
Verformung von
GaAs-Kristallen

Paufler

Silivia Kulosa

Züchtung und
Charakterisierung 

von GaAs:In

Kühn

Karola Kraft

Ionenstrahlätzen ausge-
wählter III/V-Verbindungen 

und deren Mischkristalle

Schindler, Kühn, Bigl

Gitta Glöckner

Messplatz zur lichtopti-
schen Orientierungs-

bestimmung

Paufler

Roland Gienau

Synthesebedingungen für 
einphasige Spinelle in 

CoAl2O4 -ZnAl2O4

Schreiter 19
8
6 Ute Vogler

Ein
kobalthaltiger

Willemitfarbkörper

Schreiter

Gert Nolze

Kristallchemie an
I/III/VI -Verbindungen 
mit Chalkopyritstruktur

Paufler

Sabine Müller

Plastische Verformung 
von III-V -Verbindungen 
durch Druck & Biegung

Paufler

Uta Kuck

Konstitution von
Ferrolegierungsschlacken
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